
Enlever la rouille avec le gel Rostio

Les objets à débarrasser de la rouille doivent l'être préalablement et aussi bien que possible de façon mécanique. 
Mieux les travaux préparatoires seront effectués, plus le résultat final sera satisfaisant !

Préparation :

• Débarrasser soigneusement l'objet du sable et de la saleté.
• L'objet doit être débarrassé de toute graisse, huile et peinture. En général, la peinture n'est pas dissoute.
• Si possible, enlever la rouille non incrustée mécaniquement (brosse métallique, papier de verre, éponge en

acier...)

Application du gel Rostio :

Enduire la surface (couche ÉPAISSE ! (3-8 mm, plus c'est épais, mieux c'est) de gel Rostio. Appliquer le gel à 
l'aide, par ex., d'une spatule ou d'une cuillère et répartir uniformément à l'aide d'une brosse douce. Pour appliquer 
suffisamment de gel même sur les bords, racler par ex. la brosse sur le rebord.

Après un certain temps, le gel passe du jaune au jaune foncé (plus le jaune est foncé, plus le retrait de la rouille a 
progressé) et commence à décomposer la rouille. Dans la plupart des cas, nous recommandons de laisser agir le gel 
Rostio pendant 4 à 8 heures (pas plus de 12 heures !). Puis retirer le gel à l'aide d'une brosse dure et bien sécher. 
Si la rouille n'a pas été complètement retirée après le traitement, répéter l'application.

À l'issue du traitement antirouille, du métal nu dépourvu de rouille et de revêtement apparaît, ce qui permet de
contrôler très précisément si la rouille a bien été retirée en profondeur.   Cette surface peut désormais accueillir un
nouveau revêtement (par ex. apprêt, apprêt à base de zinc, peinture...).

En cas de métaux sensibles, vérifier de temps en temps. La température de travail idéale est supérieure à 20 °C. Si 
la température est plus basse, le traitement sera en partie bien plus long. Le gel sèche très difficilement et il faut 
d'ailleurs éviter à tout prix qu'il ne sèche. Toutefois si cela arrive, réappliquer simplement du gel puis le retirer plus 
tard avec de l'eau.

Foire aux questions :

Combien de temps dure la procédure de traitement antirouille ?
Cela dépend du degré d'incrustation de la rouille. Par exemple, la rouille superficielle peut être retirée en quelques 
minutes, mais en cas de rouille importante et bien incrustée, cela peut prendre plusieurs heures et plusieurs 
applications pourront être nécessaires, le cas échéant.

Pourquoi certains objets métalliques s'assombrissent ?
Un objet métallique peut s'assombrir si le métal contient beaucoup de carbone, ou si l'application de gel Rostio sur 
l'objet dure trop longtemps. Dans la plupart des cas, un assombrissement peut être éliminé, si nécessaire, à l'aide d'une
brosse métallique. En cas d'objets sensibles, tester préalablement sur une zone peu visible.

Conseils produit, infos et astuces :

Internet : www.rostio.de
E-mail : info@rostio.de

Consignes de sécurité : Rostio contient des acides. Porter des gants et des lunettes de protection. En cas de 
contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau et, si nécessaire, consulter un médecin. Tenir hors 
de portée des enfants.

http://www.rostio.de/
mailto:info@rostio.de

