Der ultimative Rostentferner

Enlever la rouille avec le bain d'immersion Rostio

Les objets a débarrasser de la rouille doivent 1'étre préalablement et aussi bien que possible de fagon mécanique.
Mieux les travaux préparatoires seront effectués, plus le résultat final sera satisfaisant !

Préparation :

»  Débarrasser soigneusement I'objet du sable et de la saleté.

* L'objet doit étre débarrassé de toute graisse, huile et peinture. Dans la plupart des cas, les couleurs ne sont
pas dissoutes.

e Retirer la rouille superficielle par des moyens mécaniques (marteau, brosse métallique, papier de verre...)

Utilisation du produit Rostio :

Verser suffisamment de produit Rostio dans un récipient en plastique et immerger 1'objet préparé dans le bain
d'immersion Rostio. La rouille est alors dissoute, cela peut prendre entre quelques minutes/heures et plusieurs jours.
Lors du traitement antirouille Rostio, la procédure doit étre impérativement controlée a intervalles réguliers.
Vérifier réguliérement en sortant 1'objet en fer du bain Rostio, en le ringant abondamment a I'eau et en le frottant en
méme temps avec une brosse dure ou une brosse métallique. Pour les objets 1égérement rouillés, Rostio peut étre
dilué dans de I'eau, mais la procédure de traitement antirouille durera alors plus longtemps. Température de travail
optimale : a partir de 20 °C.

Si la rouille a été complétement retirée, sortez l'objet du bain Rostio, rincez-le abondamment a I'eau tiede et
séchez-le immédiatement et soigneusement. L'objet doit alors étre traité immédiatement et protégé afin de ne
pas continuer a rouiller. Les outils, par ex., peuvent étre trés bien protégés avec une huile alimentaire classique :
il suffit de les enduire soigneusement d'huile avec un chiffon.

Foire aux questions :

Combien de temps dure la procédure de traitement antirouille ?

Cela dépend du degré d'incrustation de la rouille. Par ex., de 1égers points de rouille superficiels partiront en
quelques minutes, tandis que cela peut durer des heures voire plusieurs jours en cas de rouille importante et bien
incrustée.

Puis-je accélérer la procédure de traitement antirouille ?
Oui ! Le gros de la rouille doit étre retiré préalablement par des moyens mécaniques. Pendant le traitement, l'objet doit

étre retiré régulierement du bain d'immersion Rostio, rincé a I'eau et frotté a l'aide d'une brosse dure ou d'une brosse
métallique. Répéter cette procédure réguli¢rement, cela accélére considérablement le traitement antirouille.

Pourquoi certains objets métalliques s'assombrissent-ils ?
Un objet métallique peut s'assombrir si le métal contient beaucoup de carbone, ou si I'immersion dans le bain Rostio

dure trop longtemps. Si vous préférez éviter cela, faites un test au préalable sur une zone peu visible ! Dans la plupart
des cas, un assombrissement peut étre éliminé, si nécessaire, a 'aide d'une brosse métallique.

Conseils produit, infos et astuces :

Internet : www.rostio.de

E-mail : info@rostio.de

Consignes de sécurité : Rostio contient des acides. Porter des gants et des lunettes de protection. En cas de
contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment a I'eau et, si nécessaire, consulter un médecin. Tenir hors
de portée des enfants.
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